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Представлены данные об изменении структуры 
поверхностных слоев стали 20 путем борирования 
при высоких температурах с применением химико-
термической обработки. По данным исследований 
тонкой структуры и микродифракционного фазово-
го анализа образцов, основными фазами полученных 
в экспериментах боридных слоев являются соедине-
ния железа с бором FeB, Fe2B и В. Микроструктура 
исследуемых образцов окрашена: фаза FeB окраши-
вается в коричневый цвет, а Fe2В сохраняет желтые 
тона, кристаллы бора окрашены в белый цвет. В при-
поверхностном слое наблюдались поры размером 
около 50 мкм. Исследование количественных харак-
теристик боридных структур помогло определить 
среднюю толщину диффузных слоев образцов и ко-
эффициент диффузии в них.

Для предотвращения спекания порошков желе-
за и борной кислоты в насыщающую смесь введена 
инертная добавка — Na2SiO3, а для ускорения процес-
са борирования — активаторы (NH4OH, С). Выяснено, 
что с уменьшением содержания инертной добавки 
в насыщающей смеси толщина диффузионного бо-
ридного слоя снижается и также уменьшается раз-
мер боридных игл.

Ключевые слова: борирование, микроструктура, бо-
риды, инертная добавка, активаторы, боридные иглы, 
диффузия, коэффициент диффузии.

The paper presents data on changes in the structure 
of surface steel 20 by boriding at high temperatures using 
chemical-thermal treatment. According to studies of fine 
structure and microdiffraction phase analysis of samples, 
the main phases obtained in the experiments of boride 
layers are iron compounds with boron FeB, Fe2B and B. 
The microstructure of the samples is colored: the FeB 
phase is colored brown, and Fe2B retains yellow tones, 
boron crystals are colored in white color. Pores measuring 
about 50 microns in size are observed in the surface layer. 
The study of the quantitative characteristics of the boride 
structures helps determine the average thickness 
of the diffuse layers of the samples and determine 
the diffusion coefficient in them.

To prevent sintering of iron and boric acid powders, an 
inert additive, Na2SiO3, is introduced into the saturating 
mixture, and activators (NH4OH, C) are used to accelerate 
the boriding process. It is found out that with the decrease 
of the content of the inert additive in the saturating 
mixture, the thickness of the diffusion boride layer 
decreases, and the size of boride needles also decreases.

Key words: boriding, microstructure, borides, inert addi-
tive, activators, boride needles, diffusion, diffusion coeffi-
cient.
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Введение
Как показывают результаты многих исследова-

ний, боридные слои являются одними из наиболее 
износостойких диффузионных слоев [1–5]. Однако 
такие слои на основе боридов обладают достаточно 
высокой хрупкостью. Снижения хрупкости можно 
достичь путем структурной модификации бориро-
ванных слоев [6].

Высокая хрупкость боридов железа, наличие ми-
кротрещин и пор в боридном слое — основная при-
чина разрушения поверхностного слоя. Боридные 
частицы, отделившиеся от поверхностного слоя, спо-
собствуют развитию абразивного изнашивания [7, 8].

Снизить хрупкость боридного слоя можно пу-
тем формирования композиционной структуры это-
го слоя. Пластичность композиционных структур 
во много раз выше, чем пластичность сплошного бо-
ридного слоя, следовательно, и абразивное изнаши-
вание будет значительно меньше [7].

Таким образом, появляется целесообразность пе-
ревода компактной структуры боридного слоя в ком-
позиционную структуру борированного слоя либо 
на всей поверхности, подвергающейся физическим 
воздействиям, либо в отдельных ее зонах. В этой свя-
зи целью данной работы является изменение структу-
ры поверхностных слоев стали 20 путем борирования 
при высоких температурах с применением химико-
термической обработки. Насыщение поверхност-
ного слоя происходит при нагреве детали до опре-
деленной температуры в среде, легко выделяющей 
насыщающий элемент в активном состоянии, и вы-
держке при этой температуре [8].

Методика и материалы
Химико-термическую обработку стальных образ-

цов осуществляли в индукционной печи. На образцы 
цилиндрической формы из стали 20 на торцевую по-
верхность наносили обмазку, содержащую смесь же-
лезного порошка и борной кислоты в стехиометри-
ческом соотношении Fe-25%+H3BO3-75%, в качестве 
инертной добавки введен Na2SiO3, а для ускорения 
процесса борирования — активаторы (NH4OH, С). 
Борирование проводили при 1000°С в течение 5 мин. 
Представлены результаты исследований трех образ-
цов, в обмазке которых варьировали содержание 
инертной добавки, причем в образце 3 инертная до-
бавка отсутствовала.

Исследования тонкой структуры и микродиф-
ракционный фазовый анализ образцов проводи-
лись на просвечивающем электронном микроскопе 
JEOLJSM-6390LV с рентгеновским микроанализато-
ром в режиме вторичных и обратно рассеянных элек-
тронов, а также на растровом электронном микроско-
пе Quanta 3D 200i. Условия измерения в приборе были 
следующими: ускоряющее напряжение 20 кВ, размер 
зонда на образце 1–2 мкм2. Для исследования осо-
бенностей структуры поверхности образцов на рас-

тровом электронном микроскопе их предварительно 
полировали и травили электрохимическим методом 
и только затем проводили съемку рельефа поверхно-
сти образцов и микроанализ участков матрицы и ча-
стиц вторичных фаз.

Для изучения общего характера микроструктуры 
использовали оптический микроскоп NEOPHOT-21. 
Электрохимическую полировку и травление образцов 
проводили в соответствии с рекомендациями, приве-
денными в работах [9, 10].

Экспериментальные результаты
Основными фазами полученных в экспериментах 

боридных слоев являются соединения железа с бо-
ром FeB, Fe2B и В. Эти фазы в образцах 1, 2, 3 сфор-
мировали композиты с твердостью 3395, 2837, 2862 
МПа соответственно. Как правило, боридные слои 
имеют игольчатое строение, сформированное фаза-
ми ромбического борида FeB и тетрагонального бо-
рида Fe2B. Однако структура слоев, характер рас-
пределения фаз в слое и распределение твердости 
во многом зависят от технологии получения — спо-
соба борирования и условий насыщения (темпера-
туры и времени) [11].

Исследование микроструктуры борированных 
образцов показало, что слои состоят по крайней 
мере из двух фаз боридов и матрицы Ст20 (рис. 1). 
Характерно, что микроструктура исследуемых образ-
цов окрашена: фаза FeB окрашивается в коричневый 
цвет, а Fe2В сохраняет желтые тона, кристаллы бора 
окрашены в белый цвет.

В нашем случае при температуре около 1000 °С 
на поверхности образца формируется пористая зона 
столбчатых боридных кристаллов, к которой примы-
кает зона крупных равноосных кристаллов боридов.

Высокобористая фаза (FeB) располагается отдель-
ными включениями на поверхности. Это хорошо 
видно по степени травления (рис. 1б). Кроме этого, 
в приповерхностном слое наблюдались поры разме-
ром около 50 мкм (рис. 1а и 1б). В образце 3 (рис. 1в) 
поры отсутствуют.

Появление пористой структуры поверхности свя-
зано с быстрой истощаемостью насыщающей сме-
си. Казалось бы, что такая структура неприемлема. 
Однако пористая структура боридного слоя являет-
ся наиболее оптимальной в условиях трения с исполь-
зованием смазочного материала, так как полученная 
открытая пористость играет роль маслоудерживаю-
щих резервуаров.

Результаты борирования углеродистых сталей за-
висят от содержания углерода в сталях. Исследование 
влияния углерода на глубину борированного слоя по-
казало, что изменение содержания углерода от 0,06 
до 0,45 % сопровождается достаточно интенсивным 
снижением глубины борированного слоя [12].

Весь процесс насыщения можно разбить на 3 ста-
дии [13, с. 65–70]:
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Рис. 1. Бориды в поверхностных слоях стали 20 образцов, увеличение х100: а — 1, б — 2, в — 3
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